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Technisches Merkblatt

NOVAKRYL 570

Klarlack
Klarlack mit erhdhter Kratzfestigkeit (Scratch Resistant — SR)

EIGENSCHAFTEN

NOVAKRYL 570 - ein Acrylklarlack mit erhéhter Kratzfestigkeit (SR Scratch Resistant). Sehr leichtes Aufbringen, gute
Verlaufseigenschaften und ein schnelles Trocknen erleichtern die Arbeit und verkirzen die Bearbeitungszeiten des Fahrzeugs in der
Lackierkabine. Die hervorragende Haltbarkeit dieses Klarlacks wird durch seine hohe Harte, UV-Strahlungsfestigkeit sowie
Witterungsbestandigkeit gewahrleistet. Die Farbtiefe und der Glanz sorgen dabei fiir eine hervorragende Optik des Lackiberzugs.
NOVAKRYL 570 ist in den Versionen mit Harter Lang, Standard oder Kurz erhaltlich (die Auswahl des entsprechenden Harters hangt
von den Einsatzbedingungen ab).

VERWANDTE PRODUKTE

H 5120 Harter Standard, Kurz, Lang

THIN 850 Verdunner fur Acrylerzeugnisse Standard, Kurz, Lang
PLUS 770 Elastifizierer LT-04-01
PLUS 750 Beschleuniger flr Acrylerzeugnisse LT-04-02
PLUS 760 Anti-Silikon LT-04-04
THIN 890 Beispritzverdiinnung LT-06-05
UNTERGRUNDE

Kann zusammen mit den meisten erhaltlichen verdiinner- und wasserl@slichen Basislacken verwendet werden.

MISCHUNGSVERHALTNIS

Volumenverhaltnis Gewichtsverhaltnis

NOVAKRYL 570 2 100

:||:||:| H 5120 1 50
THIN 850 20% 18

Verdinnermenge bezogen auf den Lack.

VISKOSITAT

g DIN 4/20 °C 16-18s

GEHALT AN FLUCHTIGEN ORGANISCHEN VERBINDUNGEN

VOC lI/B/e Grenzwert* 840 g/l
Tatsachlicher VOC-Gehalt 565 g/l

* Fur streich- bzw. spritzfertige Mischung gemaf den Anforderungen der EU-Richtlinie 2004/42/CE.
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ANWENDUNGSBEDINGUNGEN
Es wird empfohlen, den Lack bei einer Temperatur von tber 15 °C und einer Luftfeuchtigkeit von maximal 80% aufzutragen.
Unter solchen Bedingungen ist die ausgehartete Lackschicht nach mindestens 14 Stunden gebrauchsfertig.
ANWENDUNG
Dise Druck Abstand

Standardpistole mit

Schwerkraftzufiihrung 1,3-1,4 mm 3 -4 bar 15-20cm
ACHTUNG: Hinweise des | Niederdruckpistole mit 1,2-1,3mm 2 bar 10 - 15 cm
Geréteherstellers beachten.| schwerkraftzufiihrung
— Anzahl der Schichten 2-3
— )

Starke der trockenen Einzelschicht 20 -25 um

Ergiebigkeit der streich- bzw. 7,2m?/l

spritzfertigen Mischung in Bezug bei 50 pm

auf die Starke der Trockenschicht

im angegebenen Bereich

H 5120 Lang, Standard H 5120 Kurz
@ Topfzeit der Mischung bei 20 °C
2 Std. 30 Min.
z Z/I\z Abliftzeit zwischen dem Auftragen .
) der Schichten bei 20 °C 5-10 Min.
AUSHARTEZEIT
H 5120 Lang H 5120 Standard H 5120 Kurz
20°C 60 °C 20 °C 60 °C 20°C 60 °C
Staubtrocken 30 Min. 6 Min. 25 Min. 5 Min. 20 Min. 5 Min.
Gebrauchstrocken 4 Std. 15 Min. 3 Std. 10 Min. 1,2 Std. 10 Min.
Gebrauchsharte 14 Std. 45 Min. 14 Std. 45 Min. 12 Std. 35 Min.
Vollstandig ausgehartet 45 Min.+ 3 45 Min.+ 3 35 Min.+ 3
7 Tage Tage/20 °C 7 Tage Tage/20 °C 5 Tage Tage/20 °C

ACHTUNG: Die Aushartezeiten beziehen sich auf die Temperaturen der einzelnen Elemente.
Das Ausharten des Lacks mithilfe des Harters Kurz bei erhéhter Temperatur kann zu Glanzverlust fihren und ein Polieren der
Lackoberflache notwendig machen.
Der Harter Kurz sollte nicht zusammen mit dem Beschleuniger flr Acrylerzeugnisse PLUS 750 angewendet werden.

TROCKNEN MIT DEM INFRAROTSTRAHLER

Abstand

Die Zeit ist von der Art und Leistung des Strahlers

abhangig.

Empfehlungen des Gerateherstellers beachten.

10 +25 Min.

ACHTUNG: Das Infrarot-Harten darf erst 10 Minuten nach dem Auftragen der letzten Schicht erfolgen.
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VERDUNNUNG FUR ACRYLERZEUGNISSE THIN 850

Oberflache 15-20°C 20-25°C 25-35°C
Klein H 5120 Kurz H 5120 Standard H 5120 Standard
1 — 2 Elemente, Spot-Repair THIN 850 Kurz THIN 850 Kurz THIN 850 Standard
Mittelgrol3 H 5120 Kurz H 5120 Standard H 5120 Standard
3 — 5 Elemente THIN 850 Kurz THIN 850 Standard THIN 850 Lang
Grol3 H 5120 Kurz H 5120 Standard H 5120 Lang
mehr als 5 Elemente THIN 850 Standard THIN 850 Lang THIN 850 Lang

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Verdunner fur Acrylerzeugnisse THIN 850 oder Nitroverdlnner.

LAGERBEDINGUNGEN

In trockenen und kuhlen Raumen, fern von jeglichen Feuer- und Warmequellen aufbewahren.

Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.

VERFALLSDATUM

NOVAKRYL 570 24 Monate/20 °C
H 5120 Standard, Lang 18 Monate/20 °C
H 5120 Kurz 12 Monate/20 °C
THIN 850 24 Monate/20 °C
SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt

SONSTIGE ANGABEN

Registernummer: 000024104

Die hohe Qualitdt unserer Systeme ist das Ergebnis von Laboruntersuchungen und langjéhrigen Erfahrungen. Die Angaben in
diesem Dokument entsprechen unseren aktuellen Kenntnissen Uber unsere Produkte und deren Einsatzmdglichkeiten. Wir
garantieren hohe Qualitat unter der Bedingung, dass unsere Gebrauchsanweisungen beachtet und die Arbeiten im Einklang mit den
Regeln guter Handwerkskunst durchgefiihrt werden. Es ist erforderlich, vor dem Produkteinsatz einen Test wegen der mdglichen
unterschiedlichen Reaktionen des Produktes mit verschiedenen Stoffen durchzufiihren. Eine Verantwortung kann von uns nicht
Ubernommen werden, wenn das Arbeitsergebnis durch Faktoren beeinflusst wurde, die auRerhalb unseres Einflusses liegen.
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ZUSATZINFORMATIONEN

GEWICHTSMENGEN DER BESTANDTEILE: 2+1+20%

ACHTUNG!
Um einen Lack mit den entsprechenden Parametern zu erhalten ist es sehr wichtig, die einzelnen Bestandteile genau zu dosieren.
\lenge der NOVAKRYL 570 H 5120 THIN 850

ischung
0,101 60 g 30g 10.5¢g
0,151 899 44 g 169
0,201 1189 59¢g 219
0,251 148 g 7449 269
0,301 178 g 899 31g
0,401 2379 1194 429
0,501 296 g 149 ¢ 524
0,751 444 g 223 g 784
1,001 591 ¢g 298 g 105¢g
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